UNIFLON 53

UNIFLON 53

Barva bila

Popis a pouziti Uniflon 53 je deskové bezasbestové
tésnéni z kvalitné provedeného
biaxidlné  orientovaného  PTFE
a plnidla siranu barnatého.
Uniflon 53 je vhodny pro vsechny
chemikalie v celé fadé pH (0 — 14).
Uniflon 53 je uren zejména pro
kyselinu fluorovodikovou, ale neni
vhodny pro cisty kapalny fluorovo-
dik. Déle se pouziva pro zasady, roz-
poustédla, paliva, vodu, paru
a chlor.
Dobre se opracovava rezanim.

Technicka data

Oznaceni dle DIN 28 091-3 TF-Z-O
Certifikace FDA, BAM
Rozméry desek m 1,0x10 15x1,5 2,0x2,0
Rozsah tlousték mm 0,75 1,0 15 20 25 3,0
Max. teplota * °C od -200 do +260
Max. tlak * bar 85
Hustota g/cm? 3,0
Stlacitelnost (ASTM F 36) % 5
Zotaveni (ASTM F 36) min. % 40
Stalost v tlaku (BS 7531, 175° C) MPa 30
Pevnost v tahu (ASTM F 152) MPa 14
Relaxace teceni (ASTM F 38) % 21
Propustnost plynu (DIN 3535) cm’/min < 0,01
Specifické mnozstvi netésnosti ASTM F 37 ml/hod 0,22
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Legenda: 100 @
* soucasné vyuziti obou max. hodnot se nepfipousti E 80
1 - doporucena oblast pouziti v souladu s chemickou odolnosti i‘: jz @

2 - rozsifena oblast pouziti, doprucena konzultace
3 - tuto oblast pouziti je nutno konzultovat
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Tabulka chemické odolnosti

Acetaldehyd
Acetamid
Acetanhydrid
Aceton
Acetonitril
Acetylchlorid
Acetylen
Akrylonitril
Alkoholy metylované
Alylchlorid

Amyl acetat
Amyl alkohol
Anilin

Asfalt

Bélidlo roztok
Benzaldehyd
Benzen

Benzin

Benzin automobilovy
Benzin lakovy
Benzonitril
Benzylalkohol
Benzylchlorid
Bisificitan sodny
Borax

Brom

Butadien

Butan

Butanol
Butylacetat
Butylalkohol
Butylamin
Butylmetakrylat
Chladivo

Chlor kapalny
Chlor mokry
Chlor suchy
Chlorat draselny
Chlorbenzen
Chlordioxid
Chlorid amonny
Chlorid barnaty
Chlorid draselny
Chlorid hlinity
Chlorid nikelnaty
Chlorid sodny
Chlorid uhlicity
Chlorid vapenaty
Chlorid zine¢naty
Chlornan draselny
Chlornan vapenaty
Chloroform
Chlorometan
Chlorovodik
Chlorovodik suchy
Chlortrifluorid
Cpavek plyn
Cukr

Cyklohexan
Cyklohexanol
Cyklohexanon
Dehet
Dibenzyletér
Dibutylftalat
Dietanoamin
Dietylamin

Di-iso butylketon
Dimetyl formamid
Dimetylamin
Dioxan

Dusi¢nan draselny
Dusi¢nan stfibrny
Dusik

Dvojchroman draselny < 20%

Etan

Etanol

Etylacetat
Etylakrylat
Etylalkohol
Etylbenzen
Etylchlorid
Etylchlorid suchy
Etylen
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Etylénchlorid

Etylenglykol

Etyleter

Fenol

Fluor plyn

Fluor tekuty

Fluordioxid

Fluorovodik

Formaldehyd

Formamid

Fosgen

Glukdza

Glycerin

Glykol

Heptan

Hexan

Hlinitan sodny

Hydroxid amonny
Hydroxid draselny < 50%
Hydroxid hlinity (pevné skupenstvi)
Hydroxid sodny < 50%
Hydroxid vapenaty
Isooktan

Isopropylacetat
Isopropylalkohol
Isopropyleter

Kamenec

Kerosin

KFemicitan sodny
Kreozot

Krezol

Kyanid draselny

Kyanid sodny

Kychtovy plyn

Kyselina adipova

Kyselina akrylova
Kyselina benzoova
Kyselina borita

Kyselina chloroctové
Kyselina chlorovodikova 37%
Kyselina chromita
Kyselina citronova
Kyselina dusi¢na

Kyselina dusicné cervend (dymavd)
Kyselina fluorovodikokFemicita
Kyselina fluorovodikové < 65%
Kyselina fluorovodikova > 65%
Kyselina fosfore¢na < 45%
Kyselina fosfore¢na > 45%
Kyselina ftaldtova
Kyselina jablecna
Kyselina karbolova
Kyselina maleinova
Kyselina maselna
Kyselina mlé¢na

Kyselina mravenci 85%
Kyselina octové

Kyselina octové glaciaini
Kyselina palmitova
Kyselina perchlorecna
Kyselina salicylova
Kyselina sificita

Kyselina sfrova 96%
Kyselina sirovd (dymava)
Kyselina tavelova
Kyselina stearova
Kyselina tfislova

Kyselina vinna

Kysli¢nik sificity suchy
Kysli¢nik sirovy

Kyslik

Louh sodny < 25%
Lucavka kralovska

Metan

Metanol

Metylalkohol
Metylchlorid
Metylenchlorid
Metyletylketon
Metylmetakrylat

Mydlo

Nafta

Nafta motorova
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Nafta palivova
Naftalén
Nitrobenzén
Octan draselny
Octan hlinity
Octan médnaty
Oktan

Olej hydraulicky

Olej hydraulicky mineraln{

Olej Inény

Olej mazny

Olej mineralni
Olej motorovy
Olej plynovy

Olej prevodovy
Olej fepkovy

Olej ricinovy

Olej rostlinny
Olej silikonovy
Olej strojnf

Olej termdlni

Olej topny

Olej transformatorovy
Oxid uhelnaty
Oxid uhlicity
Palivo letecké
Para

Péra tlak nizky
Péra tlak vysoky
Parafin

Pentan
Perchloretylen
Peroxid vodiku 6%
Petrolej

Plyn generatorovy
Plyn kapalné ropy
Plyn LPG

Plyn zemnf
Propan

Pyridin

Ropa

Sadra

Sira

Siran amonny
Siran hlinity

Siran hofecnaty
Siran médnaty
Siran nikelnaty
Siran sodny

Siran zine¢naty
Sirnik sodny
Sirouhlik
Sirovodik

Skrob

Solanka

Styren

Terpentin
Tetrachloretan
Tetrachloretylen
Toulen
Trichloretylen
Uhli¢itan amonny
Uhlic¢itan draselny
Uhlic¢itan sodny
Uhlicitan sodny kysely
Vinilbromid
Vinylacetat
Vinylchlorid

Voda

Voda kondenzovana
Voda morska
Voda népln kotld
Voda pitna

Vodik

Vzduch

Xylen

A - doporuceno

Uniflon 50
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B - aplikace dle provoznich podminek

C - nepouzitelny

V pripadé pouziti jiného média, prosim
kontaktujte nase technické oddélent.
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Veskeré informace uvedené v tomto katalogu jsou poskytnuty v dobré vife na podkladé
nejnovéjsich poznatkl a maji informativni charakter.



